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R A D K O M A R T I N P E R N I Č K A 

K E R A M I K A JIŘÍKOVICKÉHO T Y P U 
Z D O B E N Á V O D O R O V N Ý M ŽLÁBKOVÁNÍM 

V mladš í d o b é ř ímské objevila se v širším p á s m u barbarika na sever od toku 
Dunaje izo lovaná h rnč í ř ská s t řediska produkuj íc í ve větším množství velmi 
kvali tní na h rnč í ř ském kruhu vytáčené zboží . Je zřejmé, že se v t ěch to př ípa
dech se tkáváme s d í lnami p rofes ioná lně řemes ln ického charakteru, j ež jsou 
obecně b a r b a r s k é m u pros t řed í cizí. Odl išnos t se jeví m a r k a n t n ě p rávě tak 
v charakteru vlas tních výrobků jako v celém techno log ickém procesu a t ím na
vozuje o tázku pos tavení jejich tvůrců — p r a v d ě p o d o b n ě nevelkých řemeslnic
kých skupin — v rámci tehdejší ba rba r ské společnos t i , k terá se ješ tě nevyma
ni la z pout společnos t i p rvoby tné . Právě o tázka zač lenění těchto hrnč í řských 
skupin do struktury tehdejš í společnos t i a z toho p lynouc í jejich význam pro 
soc iá lně-ekonomický vývoj je n e s p o r n ě o tázkou m i m o ř á d n ě závažnou , vedle 
níž o tázka etnicity členů o n ě c h skupin je zcela p o d ř a d n á a snad nebude ještě 
dlouho uspokoj ivě zodpovězena . Řešení celé problematiky je ovšem nemysli
te lné bez ob jasněn í časového pos tavení a délky t rvání produkce do tyčných 
hrnč í řských středisek. 

O b e c n ě se po techn ické s t ránce shledávají souvislosti mezi ř ímskoprovinc i -
á ln ím hrnčí řs tv ím a činnost í uvedených hrnčí řských s t ředisek v barbariku, což 
vedlo k dvoj ímu výk ladu : Hrnčí ř i pracující touto technikou v barbariku mohl i 
být b u ď ř ímskoprov inc iá ln ími hrnčí ř i , kteří v d o b ě narůsta j íc ích j evů hospo
dářské krize ř ímské říše odešl i hledat lepší odbyt a t ím i životní p o d m í n k y za 
hranice říše, nebo neř ímskými občany , kteří se v ř ímskoprov inc iá ln ím pros t ře
dí vyučili hrnčířství a po návra tu do barbarika se tam snažili uplatnit své zna
losti a dovednosti. A b y c h o m byl i schopni celou tuto problematiku řešit nejen 
hypoteticky, je samozře jmě nezby tné předevš ím p o d r o b n ě zpracovat p a m á t k y 
h m o t n é kultury bezp ros t ř edně související s č innost í o n ě c h dí len. N a dnešn ím 
území Č e c h a Moravy je z n á m o j e d i n é místo hrnč í řské produkce tohoto druhu 
u J i ř íkovic v ý c h o d n ě od Brna. Naneš těs t í však p rávě v tomto p ř í p a d ě nebyly 
t amní nálezy dosud prec izně a v celém rozsahu zveřejněny v o d b o r n é m tisku 
a tato studie m á tedy pomoci a l e spoň čás tečně odstranit tento nedostatek. 

P ř i p o m e ň m e se jen s t ručně zák ladn í nálezové okolnosti (podrobně j i o tom 
P E R N I Č K A 1970). U J i ř íkovic (okr. Brno-venkov) v poloze „ D í l y " na sever 
od obce odkryl Josef Poul ík v rozmezí let 1925 až 1934 hrnčí řské pece a další 
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z a h l o u b e n é objekty s b o h a t ý m , byť f ragmentá ln ím ke ramickým mate r i á l em, 
j aký zde by l v mladš í d o b ě ř ímské vyráběn . Při pub l ikován í p ř í růs tků sbírko
vého fondu p ravěkého oddě len í Z e m s k é h o muzea (dnešn í Moravské muzeum) 
v r. 1941 jmenoval odtud J . Skuti l „901 s t řepů z t ře t ího s to le t í " ( S K U T I L 
1941, 178). 

Keramické doklady z J i ř íkov ic -„Dí lů" jsou specif ického charakteru a tvoří 
zvláštní skupinu, kterou v novější d o b ě označu jeme jako keramiku typu Jiří-
kovice (dá le jen zkratka K T J ) . Typické je pro n i , že z j e m n é h o mater iá lu byly 
na kruhu vytáčeny různé n á d o b y s p ř e v a n o u miskovi tých až větších mísovi-
tých tvarů , které se potom v hrnčí řských pec ích pokroč i lé konstrukce tv rdě vy
palovaly. Vypálené n á d o b y mívají nejčastěji světle šedé zbarvení , řidčeji p ře 
chází až do h n ě d a v é h o t ó n u . Okolnost, že jejich povrch bývá někdy naprosto 
h ladký až lesklý a tvrdý, za t ímco j indy je mátovější a př i m e c h a n i c k é m tření 
se stírá, lze sotva vysvětlit j inak než t ím, že složení p o u ž í v a n é h o h l iněného tě
sta nebylo vždy j e d n o t n é . N e n í vy loučeno , že n á d o b y s otírajícím se povrchem 
odpovídaj í mladš í ú p a d k o v é fázi č innost i t ěchto dí len, avšak rozhodnout 
o tom m ů ž e teprve další zevrubné z k o u m á n í všeho , co souvisí s j i ř íkovickou 
p rodukc í K T J . 

Z výrobků j i ř íkovických d í len jsou dosud nej lépe z n á m y široké mísy s roze
vřeným okrajem a ma lým, vě tš inou o d s a z e n ý m dnem, z d o b e n é v mís tech nej-
větší výdutě nebo bl ízko ní plasticky vyčleněným v o d o r o v n ý m p á s m e m s jem
ně rytou v ícenásobnou vlnicí (tab. X X I I :3). Př ispěla k tomu skutečnost , že se 
vyskytly mezi moravskými nálezy z doby ř ímské j iž v závěru X I X . století a že 
jejich doklady dnes z n á m e z celé ř ady dalš ích moravských lokalit , a to jak ze 
žárových h r o b ů , tak i ze sídlišti ( P E R N I Č K A 1970, 76n.). Tyto mísy s vlnico-
vým p á s m e m se v tvarových jednotlivostech často liší, jejich p o d r o b n é typolo-
gické zp racován í však za t ím p o s t r á d á m e . 

M e z i os ta tn ím ná lezovým mater iá lem z j m e n o v a n é j i ř íkovické lokali ty pou
tají pozornost zlomky stěn n á d o b , pokry té na větší p loše o p a k o v a n ě rytými v l 
nicemi ( P O U L Í K 1948—1950, obr. 81 a, c, d). Tvarově jsou lépe post iž i te lné 
různě velké miskovi té tvary s vodo rovně ž l ábkovanou okrajovou par t i í , j ímž je 
věnována tato studie. Spo lečným rysem je široce rozevřená doln í část tě la od
dě lená hranou od s t rmé h o m í okrajové část i , č leněné vodorovnými výžlabky 
stýkajícími se v ostrých h r a n á c h (tím př ipomína j í kanelaci dó r ských s loupů) . 
Horn í výžlabek plynule nebo složitější profi lací p řecház í do v las tn ího okraje. 
Jed iný zlomek, který dokumentuje téměř celý tvar i se dnem ( A E 7 na obr. 3), 
ukazuje, že tyto misky měly ma lé odsazené dno odspodu lehce vyduté . Také 
tyto misky dosud nebyly ř á d n ě typologicky zp racovány , ačkoliv se zobrazen í 
jejich d o k l a d ů vyskytlo v někol ika pub l ikac ích ( P O U L Í K 1948—1950, obr. 
81b. S K U T I L 1941, tab. V : l . Š I M E K 1953, obr. 144a, 146; 1958, obr. 109, 
110). 

Pro jejich tvarové posouzen í bylo m o ž n o z b o h a t é h o j i ř íkovického nálezo
vého mater iá lu c h o v a n é h o v preh is tor ickém oddě len í M o r a v s k é h o muzea 
v Brně vybrat 43 ke ramických dok ladů . V p ř ipo j eném tabe lá rn ím p ř e h l e d u je 
na p rvém mís tě uvedeno inventárn í číslo muzejní sbírky, po n ě m nás leduje 
signatura použ ívaná v tomto č lánku na zák ladě typo log ického roz t ř ídění a ko
nečně odkaz na vyobrazení . 

Tvar misek s vodo rovně ž l ábkovanou okrajovou par t i í nej lépe dosvědčuj í 
dva větší fragmenty inv. č. 69 542 a 69 543 (na obr. 3 s ignováno A E 1 a A E 7). 
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Inv. č. sign. obr. Inv. č. sign. obr. 

69 474 B 2 5 78 061 A 17 3 
69 505 A 16 2 78 062 A 14 3 
69 541 D 1 5 78 063 D 2 5 
69 542 A E 1 3* 78 067 D 4 5 
69 54? A E 7 3 78 074 A E 12 4 
74 591 A E 6 3 78 076 A 11 2 
74 593 D 3 5 78 077 A 9 2 
74 608 A 5 2 78 078 X 4 4 
74615 A 15 2 78 083 B 4 5 
74 660 A 12 3 81 397 A 13 3 
74 682 A E 2 3 81 401 A E 4 3 
74 765 A 8 2 81 402 A 4 2 
74 779 A 1 2 81 404 A 2 2 
74 924 A E 5 3 81 424/b B l 5 
74 926 A 7 2 83 417 A E 9 4* 
77 570 X 3 4 Pa 1/61 a A 3 2 
77 580 X 1 4 Pa 1/61 b A 10 2 
77 665 B 3 5 Pa 1/61 c A 6 2 
77 867 X 2 4 Pa 1/61 d A E 11 4 
78 042 X 5 5 Pa 1/61 e A E 3 4 
78 059 A E 10 4 Pa 1/61 f A E 13 4 
78 060 A E 8 4 

* Rekonstruované misky jsou zobrazeny na tabulce X X I u 
(inv. č. 84 417). 

prostřed (inv. č. 69 542) a dole 

První z nich uchoval celý profi l n á d o b y až po hranu dna, j ehož větš ina chybí , 
u d r u h é h o zase naopak p o s t r á d á m e ukončen í okraje; první doklad byl v mu
zeu d o p l n ě n na celý tvar (tab. X X I :2). D r u h á p r o v e d e n á rekonstrukce inv. č. 
83 417 (tab. X X I :3; srov. k tomu sign. A E 9 na obr. 4) není zcela spolehl ivá, 
neboť se op í rá pouze o tři menší okrajové fragmenty. Jedna z d o p l n ě n ý c h mi
sek je zobrazena v monografii J . Poul íka , naproti tomu miska vyobrazená na 
tabulce doprovázej íc í č lánek J . Skuti la je už j e d n í m z dalších der ivátů misek, 
o nichž bude řeč ( P O U L Í K 1948—1950, obr. 81b. S K U T I L 1941, tab. V:2). 

Vzhledem k typické zvláštní profilaci horn ích okrajových částí jsou to vý
h r a d n ě z lomky pocházej íc í z té to partie, které k n im mohou prokáza t přís luš
nost a na s t raně d r u h é jsou též schopny je dokumentovat tvarově pro typolo-
gické účely. Včetně již uvedených tří p ř í p a d ů lze pro tuto po t ř ebu z b o h a t é h o 
fondu u loženého v M o r a v s k é m muzeu vybrat 31 d o k l a d ů , z n ichž dva, jak 
jsme viděli , dokládaj í t éměř celý profi l a tvar t ěch to misek. Dalš ích pě t zlom
ků ( A 7, 11 a 16 na obrázku 2; A E 4 a 5 na obr. 3 ) uchovalo k r o m ě podoby 
okrajové části ještě větší kus s těny dolní části n á d o b y a ostatní v pods t a t ě jen 
tvar okrajové partie, př i čemž v jednom p ř ípadě ( A E 13 na obr. 4) se vlastní 
zakončen í okraje nedochovalo. Tento studijní mater iá l doplňuj í tři zlomky 
n e ú p l n é okrajové partie (B 1, 3 a 4 na obr. 5). 

Zakř ivení okraje ukazuje na různou velikost okrajové šířky misek, kterou 
zvláště u z lomků s kratš ím kouskem okraje nelze přepoč í ta t s milimetrovou 
přesnos t í . U větších tvarů by snad bylo lépe mluvit o mísách , avšak pro před
p o k l á d a n o u tvarovou jednotnost celé skupinky lze použí t konvenčně jednot
n é h o t e rmínu „misky" . O tev řenou o tázkou za t ím mus í zůstat p r o p o r č n í vzta
hy mezi max imá ln í š í řkou n á d o b y a jejich výškou, neboť u nálezů z J iř íkovic-
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„ D í l ů " m ů ž e m e stanovit tento rozměr jen ve dvou p ř í p a d e c h , z toho jednou 
( A E 7 na obr. 3) jen př ib l ižné . 

Něk te ré další ke ramické fragmenty pocháze j í rovněž ze s těn n á d o b členě
ných hor izon tá ln ím ž l ábkován ím, avšak pro svou omezenou velikost nestačí 
lépe p r o k á z a t a lespoň ucelenou část d í lč ího tvaru n á d o b y , jak je to zde dolo
ženo pět i vybranými p ř ík lady se signaturou X (obr. 4 a 5). V lepších p ř í p a d e c h 
to jsou z lomky s d o c h o v a n ý m okrajem ( X 1 až 3) nebo a lespoň zachycují př i -
h rocený p ředě l mezi horn í a s p o d n í částí n á d o b y ( X 4). Vyskytnou se též ma
lé zlomky stěn neoh ran i čené ani okrajem, ani p ř e d ě l e m (př íklad X 5 na obr. 
5); jejich souvislost s miskami s v o d o r o v n ě ž l ábkovanou horn í částí tě la ne
m ů ž e m e j e d n o z n a č n ě o d m í t n o u t , ale ap r io rně nelze ani vyloučit výskyt odl i 
šných tvarů , jak o tom svědčí i dva další zde nezob razené doklady pocházej íc í 
z téhož ná lezového komplexu. 

Jde o dva okrajové z lomky n á d o b s rozevřeným okrajem, pod n ímž je s těna 
č leněna ne jméně čtyřmi výžlabky ( S K U T I L 1941, tab. V : 7 . S I M E K 1958, obr. 
110, s t řední ř ada ) . Jeden z nich je značně p rav ide lný a m á vymodelovanou vý
levku; d r u h ý kus je však j iž h o d n ě neprav ide lný včetně výlevkovi tého vyhnut í 
okraje a je zřejmé, že u n ě h o doš lo k deformaci, ať j iž neúmys lně p ř e d výpa
lem nebo snad v důs l edku vystavení příl iš vysokému žáru. Protože zakř ivení 
okraje i s těny nasvědčuje menš ímu p r ů m ě r u a p ř í t o m n o s t výlevky by u misko-
vitých tvarů sotva měla funkční oprávněn í (nic tot iž nenasvědčuje tomu, že by 
mohlo j í t o mor tá r ia , u n ichž byla výlevka běžná) , je t ř eba v obou p ř í p a d e c h 
počí ta t s od l i šným vyšším tvarem (snad džbánkov i t é podoby ?), k j e h o ž rekon
strukci však d o c h o v a n é z lomky naprosto nedos tačuj í . 

Použi tý studijní mater iá l ješ tě doplňuj í čtyři vyb rané ukázky patř íc í tvarově 
p ř íbuzným de r ivá tům ( D 1 až 4 na obr. 5). V jednom p ř í p a d ě ( D 1) je do ložen 
celý tvar misky tohoto druhu. 

Výběr s t u d o v a n é h o mate r iá lu se řídil z á s a d o u vycházet v ý h r a d n ě z ná lezo
vého mate r iá lu pocháze j íc ího z lokality J i ř íkov ice-„Dí ly" a zaměři l se př i tom 
předevš ím na doklady dokumentu j íc í b u ď celý tvar misek, nebo a l e spoň jejich 
nejtypičtější horn í část těla. Proto byla d á n a p ř e d n o s t k r e sebnému zobrazen í 
profi lů, j ež byly v mnoha p ř í p a d e c h rozšířeny na rekonstrukce ce lého tvaru, 
ovšem jen ve výšce d o c h o v a n é h o prof i lu ; pouze v j e d i n é m p ř í p a d ě inv. č. 83 
417 byla rekonstrukce rozš í řena na celý tvar tak, jak t aké byla provedena 
s použ i t ím or ig inálních z lomků v muzejn ích sb í rkách ( A E 9 na obr. 4 a tab. 
X X I :3). Stejně se postupovalo př i dokumentaci ukázek neúp lných z lomků 
(kategorie X ) a p ř íbuzných der ivá tů misek (kategorie D) . Všechny kresby jsou 
v j e d n o t n é m měř í tku . O d f rontá lního zobrazen í použ i tých d o k l a d ů , j a k é je 
pro tvar n á d o b irelevantní u většiny z lomků, se pro ú s p o r u mís ta upustilo. Pět 
miskovi tých n á d o b , které slouží pouze jako ukázky různých tvarů a n e p o c h á 
zejí jen z J i ř íkovic, je zobrazeno na tab. X X I a X X I I v různých měř í tc ích . 

T Ř Í D Ě N Í M I S E K K T J 
S E Ž L Á B K O V A N O U H O R N Í Č Á S T Í T Ě L A 

Keramické nálezy z h rnč í ř ských pecí a z a h l o u b e n ý c h objektů v jejich blíz
kosti, z í skané na lokali tě J i ř íkovice-„Dí ly" , představuj í z lomkový mater iá l 
z rozbi tých n á d o b místní produkce, který se na sh romážd i l v blíže neurči te l -
n é m časovém intervalu. Jeho množství a pestrost n á m dává n a h l é d n o u t i do zá-
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Obr. 1. Vodorovně žlábkované misky K T J tří typů. Grafické znázornění relací mezi šířkou okraje 

(osa y) a výškou okrajové partie (osa x); rozměry v milimetrech. 

kuliší t a m n í hrnč í řské dí lny, ale nut í nás také zamyslet se nad okolnostmi jeho 
vzniku. Pro tože na lezené z lomky jsou vypá lené , je n e p o c h y b n é , že pocházej í 
z ho tových , j iž vypá lených n á d o b . Překvapuje však, že se v dosud zachráně 
ném mate r i á lu jen v m e n š í m poč tu p ř í p a d ů se tkáváme se zlomky, které by pa
třily k sobě a pocháze ly z j e d n é a téže n á d o b y . Tato skutečnost ukazuje, že ne
p o t ř e b n ý o d p a d o v ý mater iá l nebyl systematičtěji o d k l á d á n do vyh lédnu té já
my, nýbrž že byl mnohem spíše ledabyle o d h a z o v á n na různá mís ta , odkud 
ovšem mohl být opě tovně přemísťován j inam. Je p r a v d ě p o d o b n é , že ve větši
ně p ř í p a d ů jde o fragmenty běžně vyráběného zboží , k teré se po vypálení roz
bi lo. Př i tom je t ř eba poč í ta t i se zmetky a vyloučit zcela nelze ani experimenty, 
které sice mohou svědčit o tvůrč ím h ledán í , ale nemus í být p ř í značné pro nor
máln í produkci dí len. M ě l a by tedy platit zásada , že ojediněle do ložené tvary 
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(ať již jako experimenty nebo zmetky) jsdu a typické pro běžnou produkci , j íž 
naopak prokazuj í tvary či jejich typické části sér iově se vyskytující i v odpado
vém mater iá lu . A tak je tomu v našem p ř í p a d u misek se ž l ábkovanou horn í čá
stí těla, neboť jejich výrobu dosvědčuje 38 z lomků (malý zlomek X 5 k nim ra
ději nepoč í t áme) . 

Tyto misky představují v rámci K T J samostatnou skupinu, pro níž je spo
lečný shodný mater iá l , technologie výroby a zák ladn í princip výstavby n á d o b . 
Mají ( p r a v d ě p o d o b n ě všechny) p o m ě r n ě úzké odsazené dno, od nějž se prud
ce rozšiřuje doln í část tě la až po ostře vyhraněný p ř e d ě l ; nad n ím je s t rmá 
horn í část těla rozč leněná vodorovnými výžlabky stýkajícími se v ost rých hra
nách a n a h o ř e u k o n č e n á vlas tním okrajem ve dvou zák ladn ích modif ikacích . 

Z k o u m a n ý fragmentální mater iá l d o k l á d á nej lépe okrajovou část, j íž zde 
rozumíme horn í část těla nad p ředě lem spolu s okrajem. M n o h e m h ů ř e z n á m e 
dolní části se dnem; menš í odsazené dno je u K T J obecně rozš í řeno a proto 
samo o sobě n e m ů ž e rozhodnout o př ís lušnost i k u rč i tému tvaru n á d o b . 

Velikost misek d a n á š í řkou okraje, kterou určuje jeho zakřivení s centime
trovou a výjimečně i milimetrovou přesnost í , kol ísá p o m ě r n ě plynule od nej-
menš ích až po nejširší tvary, aniž by se zřete lně oddě lova ly dvě nebo více veli
kostních podskupinek. A p o d o b n ě je tomu i s d r u h ý m nejčastěji změr i te lným 
rozměrem, s výškou okrajové partie m ě ř e n o u od hrany p ř e l o m u po vršek 
okraje, kterou lze díky vytočení na kruhu stanovit s přesnost í na půl mil ime
tru. Osta tn í rozměry, výšku misek a šířku dna, m ů ž e m e zjistit pouze ve dvou 
(s rezervou ve t řech) p ř í p a d e c h . Z toho vyplývá, že pro t ř ídění nelze využít hlav
ní rozměry misek stejně jako jejich zák ladní výško-šířkový index. Pokud jde 
o p roporčn í vztah mezi š í řkou okraje a výškou okrajové části , p ř e d v e d e n ý gra
ficky na obr. 1, lze pozorovat hustější seskupení menš ích tvarů oproti větším, 
avšak ani na tomto grafu n e m ů ž e m e vést j e d n o z n a č n o u l in i i odděluj ící hleda
né podskupiny. 

Nezbývá tedy než využít drobnějš í tvarové odchylky a opř í t se o dvě tvarové 
modifikace okrajů, o nichž jsem se již zmínil . Umožňu j í rozděl i t misky s vodo
rovně ž l ábkovanou horn í částí tě la na dvě podskupiny, na typovou ř a d u 
A s rozevřeným okrajem a typovou řadu B se s t rmým okrajem. V rámci počet
nější ř ady A lze pak ješ tě odlišit s amotný typ A s d v ě m a v o d o r o v n ý m i výžlab
ky od typu A E , který má t akové výžlabky tři. Výs ledkem jsou tri zák ladn í ty
py: A , A E , B . 

V nás leduj íc ím t abe lá rn ím seznamu všech použ i tých d o k l a d ů jsou uvedeny 
oddě leně typy A , A E a B , mezi něž v k l á d á m neurč i té doklady kategorie X , 
a seznam končí př ík lady p ř íbuzných der ivátů misek D . Pracovní signaturu do
plňuje p o ř a d o v é číslo ve s h o d ě s narůstající velikostí šířky okraje, př i stejné 
šířce rozhoduje výška okrajové partie. V d r u h é kolonce se uvád í poče t výžlab-
ků, pokud je bezpečně zjistitelný (výraz „ m i n i m á l n ě 2" je v y n e c h á n ; číslo 
v závorce u der ivátů značí , že u nich už nejde o výžlabky s os t rými styky). K o 
lonky 3 až 7 obsahuj í t echn ická rozměrová data ( 4 — výška okra jové časti) 
a index je p o d í l e m hodnot vyčíslených v k o l o n k á c h 3 a 4 (šířka okraje dě l ena 
výškou okra jové části). V pos ledn í kolonce je odkaz na vyobrazení . 

K t abe lá rn ímu seznamu je t ř eba dodat, že inventárn í čísla d o k l a d ů uvádě 
ných zde jen p racovními signaturami lze vyhledat v t abe lá rn ím p ř e h l e d u otiš
t ěném na str. 83. Zařazen í ukázek kategorie X (k níž poč í t ám n e ú p l n é a m á l o 
určité z lomky okrajové partie nebo horn í části těla) za typy A a A E je zdůvod-
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sign. počet. šířka výška index celk. šířka obr., sign. žláb. okraje okr.fi. kol. 3/4 výška dna tab. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 1 2 ± 130 23 5,65217 _ 2 
2 2 ± 150 22,5 6,66666 — — 2 
3 2 ± 150 28 5,35714 — — 2 
4 2 ± 160 25 6,40000 — — 2 
5 2 ± 170 28 6,07142 — — 2 
6 2 ± 180 25 7,20000 — — 2 
7 2 ± 180 29 6,20689 — — 2 
8 2 ± 190 22 8,63636 — — 2 
9 2 ± 190 24 7,91666 — — 2 

10 2 205 29 7,06896 — — 2 
11 2 218 22 9,90909 — — 2 
12 2 ± 220 26 8,46153 — — 3 
13 2 ± 220 37 5,94594 — — 3 
14 2 ± 220 40 5,50000 — — 3 
15 2 ± 240 25 9,60000 — — 2 
16 2 ± 320 48 6,66666 — — 2 
17 2 ± 320 62 5,16129 — — 3 

A E 1 3 ± 150 33 4,54545 62 42 3 , X X I : 2 
2 3 154 39 3,94871 — — 3 
3 3 ± 160 36,5 4,38356 _ — 4 
4 3 168 33,5 5,01492 — — 3 
5 3 ± 170 39 4,35897 — 3 
6 3 ± 180 32 5,62500 — 3 
7 3 ± 200 52 3,84615 102-4 59 3 
8 3 ± 260 52,5 4,95238 — — 4 
9 3 ± 260 58 4,48275 — — 4, X X I :3 

10 3 278 56 4,96428 — — 4 
11 3 ± 280 38 7,36842 — — 4 
12 3 — 69,5 — — — 4 
13 3 — — — — — 4 

X 1 _ ± 200 _ _ 4 
2 — ± 300 — — — — 4 
3 ± 370 — — — — 4 
4 
5 

min. 3 
- - - — 

4 
5 

B 1 _ ± 180 _ 5 
2 3 ± 260 64 4,06250 — — 5 
3 — ± 260 — — — — 5 
4 — ± 330 — — 5 

D 1 (2) 168 20,5 8,19512 56 44 5 
2 (2) 188 23 8,17391 — — 5 
3 (2) ± 190 26 7,30769 — — 5 
4 ± 200 22,5 8,88888 — — 5 

n ě n o t ím, že některé z t ěch to d o k l a d ů mají rozevřený okraj p o d o b n ě jako je 
tomu u typové řady A , avšak poče t výžlabků je nezjisti telný ( X 1 až X 3). 

K rozměrovým d a t ů m u v á d ě n ý m v tomto seznamu bude uži tečné připoji t 
někol ik p o z n á m e k . Všechny rozměry jsou v milimetrech. Šířka okraje (kolon-

http://okr.fi
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ka 3) je podle zakř ivení zjisti telná větš inou jen s centimetrovou přesnos t í a ke 
zdůrazněn í tohoto faktu se v kolonce použ i l a značka ± . Ve lmi nejisté jsou 
př i tom hodnoty u d o k l a d ů A E 5 a A E 7, j ež mohly ve skutečnost i být ř ádově 
až o 10 m m větší či menš í . Obt ížné bylo t aké s tanovení šířky okraje u dokladu 
A E 9, k terá p a t r n ě bude o něco větší než zde u v e d e n á z a o k r o u h l e n á hodnota. 
Při kresbě na obr. 4 je použ i t rozměr 262 mm, sama ne zcela spolehl ivá rekon
strukce v muzejn ích sb í rkách je co do šířky okraje nep rav ide lná a př i pohledu 
odpovída j íc ímu vyobrazení na tab. X X I : 3 dosahuje dokonce své max imá ln í 
velikosti 267 mm. Výšku okrajové části (kolonka 4) lze ve většině p ř í p a d ů cel
kem snadno a velmi p ř e s n ě určit . Výjimku zde činí doklad A E 7, u něhož se 
nedochovalo zakončen í okraje (srov. obr. 3); hodnota výšky v tomto p ř í p a d ě 
může být t aké o 2 mm větší než je uvedeno. Tato m o ž n á diference je číselně 
vyjádřena pouze v 6. kolonce u rčené pro celkovou výšku n á d o b . Bezpečnou 
výšku z n á m e pouze u dokladu A E 1 (obr. 3) a pak ješ tě u tva rového der ivátu 
D 1 (obr. 5). Pos ledně j m e n o v a n é tři doklady jsou též j ed iné , u k terých lze vy
číslit š ířku odsazeného dna (kolonka 7); u dokladu A E 1 j i ovšem bylo m o ž n o 
odměř i t teprve na kresebné rekonstrukci ce lého tvaru. 

Indexy v kolonce 5, jak už bylo řečeno , se počí ta ly tak, že se š ířka okraje dě
l i la výškou okrajové části , a lze z nich tedy lehce p ř í m o vyčíst, kol ikrá t je š ířka 
okraje větší než výška okrajové části . V a rcheo log ické praxi se p ř i výpoč tu in
dexů větš inou postupuje o p a č n ě , tak, že menší hodnoty jsou dě l encem a větší 
děl i te lem. Výsledky potom představuj í m a l á čísla o b e c n ě menš í než 1,0 a je
j i ch vzá jemné s rovnávání je obtížnější . Vztahy mezi rozl ičnými hodnotami 
dvou p o r o v n á v a n ý c h rozměrů m ů ž e m e však ješ tě názorněj i vyjádřit graficky 
(srov. obr. 1). Je z řeme, že pro rozlišení vel ikostních resp. p r o p o r č n ě odl i šných 
skupinek bude účelnější použ í t grafické znázorněn í , ale př i s rovnávání analo
gických tvarů zase číselných indexových hodnot. 

T Y P A 

Typ A představují misky s rozevřeným okrajem, jejichž horní část tě la je členě
na dvěma výžlabky (doklady A 1 až A 17, obr. 2 a 3). 

Pro posouzen í velikosti a rozměrů misek poskytuje podklady tabe lá rn í se
znam na str. 87 a obr. 1. Velikost misek typu A je d á n a š í řkou okraje, k terá 
kolísá asi od 130 mm do 320 mm (střední hodnota 225, p r ů m ě r vypočí taný ze 
součtu všech hodnot je 203,7). Většina použ i tých d o k l a d ů (tj. 15 ze 17 kusů) je 
menších rozměrů o šířce 130—240 mm (st řední hodnota 185, p r ů m ě r 188,2). 
D v a doklady široké okolo 320 m m tedy působ í jako ex t rémně š i roké. P o m ě r 
s t ředních hodnot k p r ů m ě r ů m ukazuje, že celkově převládaj í menší tvary, 
v rámci vyt ř íděné skupinky menš ích misek však naopak tvary širší. 

Okra jová partie je vysoká min imá lně 22 mm u d o k l a d ů A 8 a A 11, maxi
má lně 62 mm u dokladu A 17 (s t řední hodnota 42, p r ů m ě r 30,3). Ve větš ině 
p ř í p a d ů (13 ze 17 kusů) jde o výšku 22—29 m m (s t řední hodnota 25,5 se jen 
m á l o liší od p r ů m ě r u 25,27). O d nich se odchyluj í dva doklady A 13 a A 14 
výškou 37 a 40 mm, m a x i m á l n í výšku pak mají oba ex t rémně š i roké doklady, 
které se však navíc ješ tě vzá jemně od sebe značně liší výškou okrajové partie, 
jež měří 48 mm ( A 16) nebo dokonce 62 mm ( A 17). Po rovnán í s t ředn ích hod
not s p r ů m ě r y ' s v ě d č í opě t celkově v p rospěch menš ích rozměrů , u menš ích 
tvarů je však tento p o m ě r t éměř vyrovnaný. 
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Index p o m ě r u šířky okraje k výšce okrajové části m á hodnoty od 5,16129 
do 9,90909 bez výraznější mezery, která by dovolovala vytř ídění více skupin. 
Nelze však p řeh lédnou t , že čtyři doklady odchy lné většími rozměry pat ř í pře
vážně ( A 17, 14 a 13) k t va rům s nejnižšími indexovými hodnotami, i když po
d o b n é ma lé hodnoty mají t aké dva doklady ( A 3, A 1), které se dochovaly ja
ko trosky nejmenších misek tohoto typu. S nejvyššími hodnotami indexu se 
se tkáváme u dok ladů , je j ichž šířka okraje překračuje p r ů m ě r ( A 12, 8, 15, 11). 
Jestliže p r ů m ě r 6,96592 vypoč í taný ze součtu všech hodnot indexu budeme 
považova t za rovný 100%, pak krajní hodnoty indexu odpovídaj í v procen
tech číslům 74,09 % a 142,25 % (mezi krajními hodnotami to dává značný roz
ptyl 68,16%), číslům, k terá odpovídaj í diferenci —25,91 a +42,25 vůči zá
k ladní úrovni sta procent a tak svědčí o tom, že menší hodnoty indexu převa
žují. P řevedeno do pros té mluvy to z n a m e n á , že převládaj í tvary s relat ivně 
vyšší okrajovou část í ; krajní ú rovně dosahuje nejširší doklad A 17, u nějž šíř
ka okraje 320 mm je 5,16krát větší než výška okrajové partie, hned po něm 
však nás leduje p ř ík lad malé misky A 3, u nějž šířka okraje 150 mm je 5,35krát 
větší než výška okrajové partie. O p a č n ý extrém v tomto smyslu se objevuje 
u d o k l a d ů A 15 a A 11, u nichž šířka okraje (240 a 218 mm) je 9,6 až 9,9krát 
větší než výška okrajové partie. Z těchto p o n ě k u d složitěji z ískaných p o z n a t k ů 
lze vyvodit závěr, že relativní výška okrajových part i í (v p o m ě r u k šířce okra
je) není b e z p o d m í n e č n ě závislá na absolu tn í velikosti (šířce) misek typu A . 

Uve de né skutečnost i , ze jména ovšem po rovnán í rozměrů zachycených na 
obr. 1, naznačuj í možnos t rozdělení misek typu A do tří tvarových variant a je 
t řeba litovat, že nejsou bezpečně p rokázány další rozměry (předevš ím celková 
výška n á d o b ) , které by umožn i ly náznak da lš ího j emně j š ího t ř ídění spolehl ivě 
formulovat. Pro celý tvar misek je velmi důleži té též tvarování do ln ích částí tě
la, mnohem m é n ě však dna, které mělo n e p o c h y b n ě charakter o d s a z e n é h o 
dna nebo o d d ě l e n é podstavy. V našem p ř í p a d ě o p o d o b ě do ln ích částí těla do 
určité míry svědčí a l e spoň d o c h o v a n é části s těn pod p ře lomem, ukazující , že 
vnější s těna těchto částí byla v profi lu někdy rovná ( A 11), j indy snad nepatr
ně esovitě p r o h n u t á (A 3 a 6 ?) nebo mí rně vypuklá ( A 7 a 16). Důlež i tý je cel
kový sklon s těn dolní části tě la vůči vodo rovné rovině , neboť h o d n ě n a p o v í d á 
o tvarování s p o d k ů n á d o b . Již na první pohled je patrno, že doklady A 11 
a ze jména A 15 pocházej í z nižších a plošších tvarů misek než A 7 nebo A 16. 
V prvn ích p ř í p a d e c h svírají s těny doln ích částí těla s rovinou okraje úhe l 23° 
nebo 25° , v pos l edně uvedených 32° nebo dokonce 41° . V dalš ích p ř í p a d e c h , 
kdy však krá tkos t d o c h o v a n é stěny zpochybňu je výsledek, lze zjistit úhel 28, 
31, 34, 36 a 38° (u d o k l a d ů v tomto p o ř a d í : A 6, 3, 2, 4, 5). Je zřejmé, že je nut
né počí ta t s mělčími i h lubšími tvary (pro existenci pos l edně j m e n o v a n ý c h 
svědčí též nálezy ze žá rového pohřeb i š tě u Šara t ic — viz v závěru č l ánku ) ; 
k tomu, abychom je mohl i bezpečně typologicky roztř ídi t , bylo by ovšem tře
ba mít k dispozici další a pokud m o ž n o úplnější doklady p ředevš ím p ř í m o 
z j i ř íkovické lokality. 

Naše pozorován í je n u t n é ješ tě doplnit charakteristikou tvarových deta i lů 
okrajových part i í . U misek typu A je rozevřený okraj zpravidla kyjovitě zesí
len a symetricky ( A 2, 3, 7, 11, 12) nebo asymetricky ( A 4, 6, 15, 16) zaob leně 
ukončen , někdy je jeho konec též zevně zploš těn , takže působ í jako š ikmo se
ř íznutý ( A 5, 13, 14). Většinou okraj přechází ob loučkovi tě p ř í m o do h o r n í h o 
výžlabku, řidčeji je toto mís to složitěji p rof i lováno ( A 1, A 8). Dvojice výžlab-
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ků je obvykle výrazně provedena s ostrou s tyčnou hranou a s podobnou hra
nou dole, která je p ř e l o m e m mezi horní a doln í částí těla. Pokud jsou hrany 
výjimečně m é n ě výrazné, lze to pozorovat spíše na profilu (např . A 8) než na 
s a m o t n é m z lomku n á d o b y , což n e p o c h y b n ě ovlivňuje technika vytáčení na 
h rnč í ř ském kruhu; t akové m é n ě výrazné ž lábkování už ovšem naznačuje po
zvolnou p ř e m ě n u na tvarové deriváty misek kategorie D . Ž lábkován í se čas to 
p romí t á do zvlnění vni třní strany okrajové části ( A 3, 7, 9, 10, 13, 14, 17), nebo 
bývá vni třní strana h l a d k á a m á od okraje až po stěny dolní části misek esovi-
tý rytmus ( A 2, 4, 5, 8, 12, 15); j iný způsob zvlnění vnitřní strany horn í části se 
vyskytne z ř ídka ( A 6, A 16). Stěny horn í části těla jsou jen m á l o k d y vert ikální 
(A 5, 15, 16) a i v těchto p ř í p a d e c h je válcovitý tvar horn í části nepří l iš n á p a d 
ný, p ro tože ho ruší rozevřený okraj. Většinou se tato část misek lehce ná levko-
vitě rozevírá, někdy dokonce až se značným sklonem ( A 6, 7, 12). 

T Y P A E 

K typu A E patř í misky s rozevřeným okrajem, jejichž horní část těla je členěna 
třemi výžlabky (doklady A E 1 až A E 13, obr. 3 a 4, tab. X X I :2, 3). M i s k y toho
to typu lze ze s t u d o v a n é h o mater iá lu z J iř íkovic poznat lépe než misky p řede
šlého typu, i když jsou do loženy o něco menš ím poč tem d o k l a d ů ; př i tom 
u dvou pos ledn ích d o k l a d ů ( A E 12, 13) nelze stanovit ani šířku okraje, o níž 
se v té to studii jako o zák ladn í urči telný rozměr nejčastěji o p í r á m e . Zato má
me dva zlomky A E 1 a A E 7, které prakticky prokazuj í podobu ce lého tvaru 
misek a s ohledem na tuto skutečnos t jsem se pokusi l rekonstruovat k resebně 
ješ tě doklad A E 9 př ibl ižně v téže p o d o b ě , jak byl z okrajových z lomků dopl
něn na celý tvar v muzejn ích sb í rkách . 

Velikost misek je d á n a š í řkou okraje, k terá kol ísá v p o n ě k u d menš ím rozsa
hu než u typu A , totiž asi od 150 do 280 mm (střední hodnota 215, p r ů m ě r vy
poč í t aný ze součtu všech hodnot je 205,45). Více než polovina d o k l a d ů (7 z 11 
kusů) jsou tvary menší velikosti š iroké př ibl ižně 150—200 mm (střední hodno
ta 175, p r ů m ě r 168,8), zbylé čtyři kusy ( A E 8 až 11) mají šířku okolo 
260—280 mm. Poměr s t ředních hodnot k p r ů m ě r ů m ukazuje na p ř e v a h u men
ších tvarů. 

D r u h ý m nejpočetněj i zjist i telným rozměrem misek typu A E je výška okrajo
vé partie, kterou z n á m e ve 12 p ř ípadech . Její velikost kolísá od 32 do 58 m m 
(střední hodnota 45, p r ů m ě r 42,68), nepočí táme- l i s ex t rémním dokladem A E 
12 o výšce 69,5 mm, který není zachycen na grafu obr. 1, p ro tože nelze stano
vit jeho šířku okraje (vrát ím se k n ě m u ještě v závěru tohoto oddí lu ) . M i s k y ty
pu A E lze podle tohoto rozměru rozděli t do dvou skupinek: první skupinku 
zastupuje 7 d o k l a d ů s nižší okrajovou částí vysokou 32—39 mm (střední hod
nota 35,5 a p r ů m ě r 35,8), druhou 4 doklady s vyšší okrajovou částí vysokou 
52—58 m m (střední hodnota 55, p r ů m ě r 54,6). Problemat ické je, že toto dělení 
nelze organicky spojit s rozdě len ím, pro něž svědčí h o d n o c e n í šířek okrajů ná
dob. Touto o tázkou se ješ tě budeme zabývat ; spokojme se zde p roza t ím jen 
s kons ta tován ím, že p o m ě r s t ředních hodnot k p r ů m ě r ů m opět celkově svědčí 
pro častější výskyt menš ích tvarů , nikol iv však j iž v rámci vytčených skupinek, 
kde je p o m ě r zhruba vyrovnaný . 

Index p o m ě r u šířky okraje k výšce okrajové části misek m á hodnoty od 
3,84615 do 7,36842 s jednou n á p a d n o u mezerou, k terá izoluje doklad A E 11 
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s uvedenou max imá ln í hodnotou; vynecháme-l i tento doklad, pů jde o hodno
ty v rozsahu 3,84615 až 5,62500 (poslední větší hodnota o d p o v í d á dokladu 
A E 6). Při respektování ce lého rozsahu o d p o v í d á s třední hodnota číslu 
5,60728, a p r ů m ě r vypočí taný ze součtu všech hodnot číslu 4,86278, což svědčí 
pro p řevahu nižších indexových hodnot. Tato skutečnos t ješ tě více vynikne 
př i postupu, j a k é h o jsme použil i u misek typu A . Jest l iže p r ů m ě r 4,86278 je ro
ven 100% pak krajní indexové hodnoty odpovída j í v procentech číslům 
81,20 %, a 151,53 % (celkový rozptyl je jen o m á l o větší než u typu A ) ; to značí 
oproti zák ladn í úrovni sta procent diference —18,80 a +51,53, které ukazují , 
že u typu A E menší hodnoty indexu ještě více převažují než u dříve p rob í r ané 
ho typu A . Zaj ímavé je, že při p rověřování výpočtů z dat kor igovaných vypu
štěním ex t rémního indexu dokladu A E 11 se ned o sp ě lo k h o d n o t ě p r ů m ě r u , 
která by se nápadně j i odl i šovala (p růměr 4,61222, ovšem při nižší s t řední hod
no tě 4,73557). J e d n o d u š e řečeno , tvary s relat ivně vyšší okrajovou částí u mi
sek typu A E ješ tě výrazněji převládaj í než u misek typu A ; p ro tože však misky 
typu A E mají na horn í části tři výžlabky, za t ímco misky typu A pouze dva, ne
ní toto zjištění překvapuj íc í . R e á l n o u situaci u misek typu A E m ů ž e d o b ř e i lu 
strovat někol ik konkré tn ích př ík ladů . Rela t ivně nejvyšší okrajovou partii m á 
doklad A E 7, j ehož šířka okraje 200 mm je jen 3,84krát větší než výška okrajo
vé části , a velmi blízký p o m ě r m á též malý doklad A E 2, j ehož šířka okraje 
154 mm je 3,94krát větší. Většina dalš ích různě š i rokých d o k l a d ů (od A E 1 se 
šířkou 150 mm až po A E 10 se šířkou 278 mm) m á šířku okraje 4,35 až 
5,01krát větší než je výška okrajové části, u dokladu A E 6 je už š ířka 180 mm 
5,62krát větší. M a x i m a , nejužší okrajové části , dosahuje doklad A E 11, j ehož 
šířka 280 mm je dokonce 7,36krát větší než výška okrajové části těla n á d o b y . 

Při posuzován í hodnot indexů a jejich rozložení n e m ů ž e ujít pozornosti 
fakt, že větš ina indexů misek typu A E m á nižší hodnotu než indexy misek ty
pu A ; výmluvně to prokazuje vypočí taný p r ů m ě r indexových hodnot, který či
ní u typu A E 4,86278 za t ímco u typu A dosahuje velikosti 6,96592. O tázkou 
nyní je, zda a do j aké míry lze indexové hodnoty obou typů vzá jemně odděl i t . 
N a grafickém znázorněn í obr. 1 je vedena če rchovaná š ikmá l inka tak, aby 
ohranič i la pole, v němž jsou vyznačena pos taven í všech d o k l a d ů typu A (po
dle p roporc í okrajové části). Skutečnost , že pos tavení většiny d o k l a d ů typu 
A E se objevuje na o p a č n é s t raně od l inky, není j is tě n á h o d n á . D o sféry typu 
A pronikaj í pouze dva doklady typu A E , s menší vzdálenost í od hran ičn í l in 
ky doklad A E 6 patř ící k menš ím tvarům a s mnohem větší diferencí doklad 
A E 11, který se tak jeví jako p r o p o r č n ě ex t rémní . Vyjádřeno číselně, i ndexová 
hodnota vyznačené hranice by měla být okolo 5,1 (mezi hodnotami 5,01492 
a 5,16129, jež patř í d o k l a d ů m A E 4 a A 17). 

Dosud z ískané poznatky umožňuj í rozděl i t doklady typu A E do čtyř sku
pin , jej ichž pos tavení je nej lépe pa t rné na obr. 1. 

1. Nejpočetněj i z a s toupená skupina malých tvarů A E 1 až A E 6 s daty: šíř
ka okraje 150 až 180 mm, výška okrajové partie 32—39 mm , index 3,94871 až 
5,01492, nebo — snad spíše výjimečně — až 5,62500 (u A E 6). 

2. P ř e d p o k l á d a n á skupina s t ředních tvarů r ep rezen tovaná j e d i n ý m dokla
dem A E 7 (nejde-li o tvar neobvyklý) . Da ta : š ířka okraje asi 200 mm, výška 
okrajové partie 52—54 mm, index 3,84615. 

3. Menš í skupina velkých tvarů A E 8 až A E 10 s daty: š ířka okraje 
260—?78 min. \ > ka okrajové partie 52,5 až 58 mm, index 4,48275 až 4,96428. 
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4. P r o p o r č n ě zcela odl išný doklad A E 11 s re la t ivně velmi nízkou okrajovou 
part i í , který snad vznik l v íceméně n á h o d n ě a ojediněle a je podle všeho aty
pický pro místní běžnou produkci . Jeho izolované pos tavení je d á n o ze jména 
indexovou hodnotou. Techn i cká data: šířka okraje př ibl ižně 280 mm, výška 
okrajové partie jen 38 mm, ex t rémně velký index 7,36842. 

Charakteristiku prvních tří skupin m ů ž e m e ješ tě doplnit někol ika dalš ími 
t echn ickými daty, která mají jen or ientační význam, pro tože jsou ojedinělá . 
U první skupiny za to vděč íme velkému z lomku A E 1, který dosvědčuje celý 
profil n á d o b k y a umožni l tak bezpečnou kresebnou rekonstrukci (obr. 3) prá
vě tak, jako dop lněn í na celý tvar v muzejn ích sb í rkách (tab. X X I :2); původn í 
miska byla vysoká 62 mm a měla výrazně odsazené dno široké 42 mm. Podob
ný význam m á pro druhou skupinu o s a m o c e n ý velký zlomek A E 7, u nějž se 
zachoval celý profi l n á d o b y k r o m ě ukončen í okraje (obr. 3); výška odpov ída 
jící n á d o b y byla 102—104 mm, šířka odsazeného dna 59 mm. Abychom získa
l i a l e spoň př ib l ižná o b d o b n á data i pro třetí skupinu, o p í r á m e se o m é n ě spo
lehlivou kresebnou rekonstrukci A E 9 (obr. 4), k te rá v pods t a t ě o d p o v í d á 
rekonstrukci p r o v e d e n é v muzejn ích sb í rkách jen na zák ladě okrajových 
z lomků (tab. X X I : 3 ) ; p ů v o d n í n á d o b a byla p r a v d ě p o d o b n ě 132 m m vysoká, 
dno je r e k o n s t r u o v á n o jako 86 mm široké, pro následující p r o p o č e t indexů 
p o č í t á m e s okrajovou š í řkou 262 m m při výšce okrajové partie rovné 58 mm. 

Použit í p rávě uvedených rozměrů dovoluje vypočí ta t další indexy u v e d e n é 
v následující malé tabulce. První dva indexy odpovída j í šířce okraje dě lené 
výškou misky (index A ) nebo š í řkou dna (index B), os ta tní dva indexy celkové 
výšce n á d o b dě lené š í řkou dna (index C) nebo k o n e č n ě výškou okrajové par
tie (index D ) . Hodnoty jsou uvedeny zvláště pro všechny tři j m e n o v a n é dokla
dy, v další ř á d c e jsou p r ů m ě r n é hodnoty indexů vypoč tené z p ředchoz ích úda 
jů . Pro s rovnán í jsou v pos lední ř ádce př ipojeny indexové hodnoty miskového 
der ivátu D 1, j ehož rozměry jsou v t abe lá rn ím seznamu na str. 87. 

doklady indexy 
misek A B C D 

A E 1 2,41935 3,57142 1,47619 1,87878 
A E 7 1,96078 3,38983 1,72881 1,96153 
A E 9 1,98484 3,04651 1,53488 2,25586 

průměr 2,12166 3,33592 1,57996 2,03206 

D 1 3,00000 3,81818 1,27272 2,73170 

Z tabulky vyplývá, že relat ivně nejvyšší tvar v p o m ě r u k šířce okraje m á do
k lad A E 7, nejnižší AE-1 (ještě nižší D 1). Šířku dna m á vzhledem k šířce okra
je nejVětší A E 9 (asi bude v tomto ohledu chybně rekons t ruován) , nejmenší 
A E 1 '(ještě menší D 1), a v p o m ě r u k celkové výšce největší A E 1 (vůbec nej-
větší D 1) nejmenší A E 7. Okra jová partie je vzhledem k výšce n á d o b y nejvyš
ší u dokladu A E 1, nejnižší u A E 9 (ještě nižší u D 1). Krajní pos taven í derivá
tu misky D 1 jen p lně prokazuje, že jde o tvar h o d n ě se odlišující od misek 
typu A E . 
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Stěny do ln ích částí tě la misek typu A E probíhaj í b u ď t éměř rovně ( A E 1, 4, 
5), nebo jsou m í m ě vypuklé ( A E 7). V p ř í p a d e c h , kdy lze jejich sklon změři t , 
svírají s vodorovnou rovinou úhe l 25° ( A E 5), 29° ( A E 1) nebo 35° ( A E 4 a 7), 
a v tomto ukazateli se tedy z á s a d n ě neliší od misek předcháze j íc ího typu. D n o 
bylo p r a v d ě p o d o b n ě vždy odsazené , obíhající rýžka okolo dna uvni t ř misky je 
do ložena pouze u dokladu A E 7. 

Okraj je u tvá řen p o d o b n ě jako u typu A , u naš ich d o k l a d ů typu A E se však 
častěji objeví zaob lené asymetr ické ( A E 1, 4, 5, 11) nebo jakoby seř íznuté 
ukončen í ( A E 3, 6, 10), za t ímco symetricky zaob lené zakončen í je vzácné 
( A E 2). Ojedině le se vyskytlo dole p ř ih rocené u k o n č e n í okraje ( A E 8) a po
d o b n é , ale n a h o ř e vybíhající do zvláš tního o b l é h o zesílení, j a k é je na dokladu 
A E 12, který m á i další zvláštnost , jak ješ tě uv id íme . V nap ros t é větš ině p ř ípa 
d ů okraj plynule obloučkovi tě přechází do h o r n í h o výžlabku a styky mezi t ře
mi výžlabky stejně jako s p o d n í ukončen í celé partie je os t ře vyh raněno . Odliš
ný je doklad A E 13 s m á l o výraznými ž lábky, u n ě h o ž se nadto nedochovalo 
ani ukončen í okraje, ani část pod s p o d n í m t ře t ím výžlabkem, takže nen í zcela 
j is té , zda n á d o b a , z níž pocház í , nebyla další variantou s více výžlabky (více 
než tri výžlabky mohl mít i tvar, z něhož se dochovala n e ú p l n á ho rn í část tě la 
— X 4 na obr. 4). U misek tohoto typu s členitější ho rn í Částí tě la se rytmus 
výžlabků projevuje více nebo m é n ě výrazně ve zvlnění vni třní strany s těny 
( A E 1,9, 12, slaběji A E 3, 8, 10), n e m á l o d o k l a d ů m á také tento vni t řní profi l 
j inak zvlněný ( A E 2, 4, 5, 7). Z d á se, že h ladký , esovitý p r ů b ě h profi lu vni t řní 
strany jako u dokladu A E 6 je u tohoto typu misek spíše výjimečný a lze ho 
očekávat snad jen u tvarů s velmi n ízkou okrajovou part i í . P ř ih rocené oddě le 
ní vni t řní s těny mezi horn í a do ln í částí tě la se vyskytlo pouze u dokladu 
A E 11. Okrajový zlomek A E 12 m á k romě o jed ině lého u tváření okraje ještě 
jednu zvláštnost , j a k á u s tudovaných d o k l a d ů n e m á v ž á d n é m da lš ím p ř í p a d ě 
obdobu; do povrchu jeho s p o d n í h o výžlabku byla totiž j e m n ě vyryta vícená
sobná vlnice. Je p r a v d ě p o d o b n é , že jde o p ř í p a d výjimečný a pro no rmá ln í 
produkci j i r ikovických dí len atypický. 

K A T E G O R I E X 

D o kategorie X (obr. 4 a 5) zahrnuji neuce lené fragmenty, které nelze bez
pečně zařadi t k něk te rým z uvedených typů . Př ísně vzato měl by sem vlas tně 
pat ř i t i doklad A E 13. 

První tři z lomky se hlásí k typové řadě A svými rozevřenými okraji, ať už je 
okraj m é n ě ( X 1) nebo výrazněji ( X 2) vyložený, nebo je k o n e č n ě odsazen 
a m á př i značné tloušťce zevně hranku ( X 3). Ve všech t řech p ř í p a d e c h nelze 
pro ma lé rozměry z lomků stanovit poče t výžlabků použ i tý pro jemnějš í t ř ídě
ní , pro něž není s m ě r o d a t n ý ani způsob u tvářen í prof i lu vni třní s těny. Lze 
pouze říci, že zlomek X 1 měl ne jméně dva výžlabky. 

Př ibl ižná š ířka okraje, kterou lze u t ěch to tří d o k l a d ů stanovit, je značně 
rozdí lná . Šířka okolo 200 m m řadí doklad X 1 k m e n š í m až s t ř edn ím tva rům 
misek, šířka okolo 300 m m doklad X 2 k větším tva rům. D o k l a d X 3 s okrajo
vou š ířkou okolo 370 m m je mezi s t udovaným mate r i á l em zlomkem v ů b e c nej-
širší mísy s vodo rovně ž l ábkovanou horn í částí těla, j akou se n á m za t ím poda
řilo p rokáza t . N a obr. 1 je vel ikostní pos taven í t ěch to d o k l a d ů z n á z o r n ě n o 
v ho rn ím p á s u p r á z d n ý m i t rojúhelníčky, které přecházej í do š ipek. 
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Př ík ladem n e ú p l n ě d o c h o v a n é okrajové partie je doklad X 4 s p ř ih roceným 
p ř e d ě l e m mezi horn í a do ln í Částí tě la . Pos tavení profi lu, o d h a d n u t é podle 
p r ů b ě h u hran výžlabků, je na obr. 4 z d ů r a z n ě n o př ik res lenou vodorovnou l in 
kou, avšak možnos t menší odchylky nelze vyloučit . N a d p ř e l o m e m jsou tři 
zře te lné výžlabky (nejvyšší př i m é n ě pečl ivém p roveden í působ í jako trojitý 
ž lábek) u k o n č e n é n a h o ř e hranou, nad níž mohl být — p o d o b n ě jako u typové 
řady A — další ž lábek přecházej íc í do rozevřeného okraje, nebo nečekaně 
hranou o d d ě l e n ý s t rmý okraj, typický pro typovou ř a d u B. Celkově ovšem 
tento doklad působ í spíše jako atypický a je tedy možné , že pocház í z nepoda
ř e n é h o výrobku , který byl vyřazen. 

Z nevyhovuj íc ícho vý robku se dochoval snad též doklad X 5 se zběžně pro
vedenými výžlabky (obr. 5), který je zde zobrazen pouze jako ukázka zcela 
malých z lomků ž lábkovaných stěn n á d o b , je jchž celkový tvar zůs tává zcela 
neznámý. 

T Y P B 

K typu B můžeme prozatím počítat všechny misky se strmým okrajem, jejichž 
horní část těla je členěna nejméně dvěma výžlabky (doklady B 1 až B 4, obr. 5). 
Jde v las tně o typovou ř a d u B , u níž lze p ř e d p o k l á d a t , že rozmnožen í d o k l a d ů 
v budoucnu u m o ž n í vyt ř ídění dvou nebo i více j ednot l ivých typů. Dosud tuto 
ř a d u z n á m e oproti t y p ů m A a A E ne jhůře , neboť j i dokumentu j í pouze čtyři 
okrajové zlomky, z n ichž nadto jen j ed iný (B 2) se dochoval v rozsahu celé 
okrajové partie s nevelkou částí s těny spodku misky pod p ř e l o m e m . Postavení 
neúp lných z lomků na obr. 1 je n a z n a č e n o odpovída j íc ími značkami dop lněný
mi š ipkami v h o r n í m o d d ě l e n é m pásu . 

Velikost t ěch to misek d a n á př ib l ižnou š í řkou okraje je dosti rozd í lná : jed
nou 180, dvakrá t 260 a jednou 330 mm. Celkově se pří l iš neodl išuje od para
met rů typů A a A E až na to, že zde nejsou do loženy nejužší tvary s š í řkou pod 
hranic í 180 mm. Smíme p ř e d p o k l á d a t , že misky ř a d y B pat ř i ly tedy v rámci 
K T J spíše k větším (širším) t va rům misek s v o d o r o v n ě ž l ábkovanou ho rn í částí 
těla. Potvrzuje to i výška okrajové partie dokladu B 2, k terá měří 64 m m a řadí 
se tak k ňejvětš ím dosud zj iš těným r o z m ě r ů m té to proporce u všech prob í ra 
ných d o k l a d ů . 

Index vzá jemného p o m ě r u obou zjistitelných rozměrů u B 2 svou hodnotou 
4,06250 pak pochop i t e lně pa t ř í k ne jmenš ím h o d n o t á m všech p r o p o č t e n ý c h 
indexů tohoto druhu (ještě nižší hodnoty mají pouze doklady A E 1 a A E 2). 
Ukazuje to, že se zře jmě ř ad í mezi j i ř íkovické doklady, mající ze všech misek 
celé s t u d o v a n é skupiny nejvyšší okrajovou partii v p o m ě r u k šířce okraje. 

Tři z lomky m e n š í h o rozsahu ( B 1, 3, 4) nedosvědčuj í nic více, než že p ů 
vodn í misky měly m i n i m á l n ě dva výžlabky. D o k l a d B 2 s t řemi zře te lnými 
výžlabky dovoluje říci, že misky ř ady B měly — ne jméně v j edno t l ivých kon
kré tn ích p ř í p a d e c h — tři výž labky; varianty s j i n ý m poč t em výžlabků však ne
lze a p r i o r n ě vyloučit . Pokud se týče celého tvaru misek, nabízí se p ř e d p o k l a d , 
že tvary typové ř ady B se více podobaly výtvorům typu A E než typu A ; je to 
ovšem ovl ivněno dokladem B 2 svědčícím pro existenci vyšších a Členitějších 
okra jových par t i í . 

Specifikem této typové ř a d y jsou s t rmé okraje o d d ě l e n é zevně od nejvyšší-
ho výžlabků různě p rof i lovaným vývalkem. Vlastní okraj m ů ž e být v pods t a t ě 
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j e d n o d u š e zaoblen bez zesí lení (B 1), častěji je asi celkově zesílen a p řecház í 
zaob leně do svrchní v o d o r o v n ě seř íznuté p lošky (B 2 a 3), t akže celkový tvar 
okraje pak p ř i p o m í n á silnější stojatý obdé ln ík . Nejednou se př i fo rmování 
okraje vyskytnou lehké a m é n ě n á p a d n é hranky (na obr. 5 jsou vesměs zdůraz
něny) . M í r n ě vyhnutý okraj u z lomku B 4, k terý pocház í z j e d n é z nejširších 
misek se ž l ábkovanou ho rn í částí těla, m ů ž e být s dosti velkou p r a v d ě p o d o b 
nost í p o v a ž o v á n za a typický, snad n á h o d n ě vzniklý. Utvářen í vni t řn í s těny 
v profi lu b u ď o d p o v í d á vnějš ímu ž l á b k o v a n é m u členění (B 3 a 4), nebo se 
odlišuje a m ů ž e být t aké u t v á ř e n o tak, že se objevují více nebo m é n ě zřete lné 
hrany (B 2). 

Do ln í části těl misek té to typové řady prakticky zcela n e z n á m e . Čás t lehce 
vypuklé s těny zachované na z lomku B 2 svírá s vodorovnou rovinou úhe l 35° , 
její pok račován í směrem k o d s a z e n é m u dnu však mohlo p r o b í h a t ne j různěj -
š ím z p ů s o b e m . I když by rekons t rukční varianty v př íznivém p ř í p a d ě nemuse
ly mít příl iš velké diference, byla by t ímto z p ů s o b e m zjištěná výška celé misky 
p řece jen m á l o spolehl ivá. 

P Ř Í B U Z N É D E R I V Á T Y M I S E K D 

Der iváty misek, označené zde p racovně p í s m e n e m D , se celkovou stavbou 
podoba j í m i s k á m s v o d o r o v n ě ž l ábkovanou ho rn í části těla, nemají však jejich 
nejtypičtější znak, v o d o r o v n é ž lábkováni , k teré se u nich změni lo na p ros té 
zvlnění vnější s těny té to partie. U v á d í m jen čtyři vybrané p ř ík lady (doklad 
D 1 až D 4, obr. 5). 
• Jde o menš í tvary nižších misek, které mají obvykle rozevřený okraj jako 
u typové ř ady A. S ní mají spo lečné též prof i lování okraje a jeho zaob leně ply
nulý p ř e c h o d do horn í části tě la , k terá je s t rmá ( D l ) nebo lehce rozevřená 
( D 2 a 3). Vzdálenější varianty mají rozevřenou h o r n í část tě la p ř í m o p řechá 
zející do okraje ( D 4). Ž l á b k o v á n i horn í části tě la v t ě ch to p ř í p a d e c h degrado
valo na j e d n o d u c h é zvlnění bez ost rých hran, je j ichž stopy se vyskytnou ješ tě 
u p ř e c h o d n ý c h variant ( D 3). Z a c h o v á n a větš inou zůs ta la pouze s p o d n í hrana 
tvořící p ř edě l mezi h o r n í a do ln í částí těla. Tvary s rozevřeným okrajem ( D 1 
až 3) mají vni t řn í s těnu okrajové partie esovitě prohnutou, jako jsme to pozo
rovali u něk te rých tvarů typové ř ady A. 

Šířkou okraje a výškou okra jové partie odpovída j í m e n š í m tva rům misek ty
p u A, hodnotami př í s lušného indexu se řad í k d o k l a d ů m téhož typu s většími 
indexovými hodnotami. V rámci všech misek p r o b í r a n ý c h v té to studii jde te
dy o tvary s nejnižšími okra jovými partiemi. O d p o v í d á to skutečnos t i , že př i ' 
m é n ě výrazném p roveden í profilace horn í části tě la nebylo n u t n é vytvářet tuto 
partii vyšší, a ve spojení se z p ů s o b e m je j ího zvlněni to vše svědčí o tom, že de
riváty D mohly vzniknout v úzké spojitosti s j e d n o d u š š í m typem A o dvou 
výžlabcích. 

Do ln í část tě la nad o d s a z e n ý m p lným, ale odspodu lehce v z d u t ý m dnem* 
( D l ) byla prudce rozevřená a ve dvou měř i te lných p ř í p a d e c h svírala s vodo
rovnou rovinou úhe l 28° či 29° ( D 1, D 2). Tento sklon o d p o v í d á úh lové veli
kosti zjištěné u ř ady d o k l a d ů typu A i A E , pa t ř í ovšem ke s p o d n í po lov ině • 
všech hodnot, což prozrazuje, že der iváty D mají charakter nižších miskovi-
tých tvarů . 

Celý tvar miskového der ivá tu kategorie D dokumentuje doklad D 1. O d m ě -
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Obr. 5. Vodorovní žlábkované misky K T J typu B, fragment stěny X 5 a příbuzné deriváty misek 
D . ( l : 3 ) 
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ř ená výška misky a šířka je j ího dna dovol i la p ropoč í t án í dalš ích indexů , které 
však naneš těs t í jsou s rovna te lné pouze s něko l ika m á l o úplnějš ími doklady ty
pu A E (srov. malou tabulku na str. 95). Ex t rémní indexové hodnoty p la tné 
při tomto s rovnání pro der ivát D 1 jen podporu j í náš p ř e d p o k l a d , že deriváty 
misek kategorie D jsou bližší typu A než typu A E . 

Tvarové deriváty, u v á d ě n é s p racovní signaturou D , nejsou s ložkou, která 
by spolu se skupinou misek s v o d o r o v n ě ž l ábkovanou horn í částí těla a se sku
pinou misek, které mají v bl ízkost i výdutě plasticky vyčleněné obíhající p á s m o 
s rytou v í cenásobnou vlnicí, reprezentovaly celý výrobní program K T J . Jak 
dosvědčuje b o h a t ý nálezový mater iá l , j i r ikovické dí lny produkovaly též různé 
další typy misek, mezi nimiž nechyběj í ú p l n ě j e d n o d u c h é tvary s p ros tým 
okrajem i tvary s okrajem za taženým. J iným velmi p ě k n ý m typem jsou také 
misky s vrchl íkovitě vypouk lým tělem na o d s a z e n é m dnu, jej ichž s těny n a h o ř e 
přecházej í do v o d o r o v n ě vyloženého širšího okraje (inv. č. 83 716; tab. 
X X I I :1). 

Závě rem lze konstatovat, že typologická p ř íbuznos t mezi skupinou misek 
s vodo rovně ž l ábkovanou ho rn í částí těla a der iváty misek kategorie D je na
prosto zřejmá. Přesto se m u s í m e s vhodnou d á v k o u zdrženlivost i domníva t , že 
typologické d ů v o d y ani existence p ř e c h o d n ý c h tvarů s m á l o zna te lnými hra
nami mezi ž lábky nestačí p rokáza t vývojovou priori tu j e d n é z obou skupin. 
Lákavý by byl názor , že po produkci v o d o r o v n ě ž l ábkovaných misek nastou
pi ly v ú p a d k o v é fázi č innost i d í len deriváty D , ale zdá se být p r a v d ě p o d o b n ě j 
ší, že der iváty D vznikly n á h o d n ě př i m é n ě peč l ivém vytáčení (nebo jako dí lo 
m é n ě zkušeného p o m o c n í k a ) a — pro tože našly odbyt — byly pak vyráběny 
p r ů b ě ž n ě pa ra le lně s v o d o r o v n ě ž lábkovanými miskami, byť v menš ím množ
ství než ony, neboť byly vzh ledově m é n ě efektní . K o n e č n ě vyloučit nelze ani 
opačný vývojový postup: j ednodušš í der iváty misek D mohly také být výcho
diskem pro náročnějš í misky s vodo rovně ž l ábkovanou horn í částí těla. V pro
spěch tohoto pojetí mluví skutečnost , že se dosud nepoda ř i l o najR jejich tva
rový vzor, a nese tkáme se s n ím ani v b o h a t é m keremickém mater iá lu z Inter-
cisy, k terá se stala díky vzorné publ ikaci reprezen tačn í m l a d o ř í m s k o u lokal i 
tou na území ř ímské provincie Panonie ( I N T E R C I S A II, 1957). Zdaleka však 
nebyly vyčerpány všechny možnos t i . Je nutno upozornit ze jména na ř ímsko-
provinciá ln í tzv. vykuřovací p o h á r y (misky), jej ichž doln í část ovšem mívá 
v Poduna j í od l i šnou stavbu, tot iž š t íhlou nožku na rozší řené pods tavě . Zdob
nější tvary, j a k é jsou z n á m y nap ř . z Carnunta, se vyznačují n á p a d n ý m rozčle
něn ím horn í miskovité části do někol ika hor izon tá ln ích p á s e m p rovedených 
často v p o d o b ě výžlabků, př i čemž jejich hrany bývají ješ tě zdobeny př íčnými 
zářezy nebo plas t ickým zvlněním ( P E R N I Č K A 1955, tab. X I I I n a h o ř e ; n á d o 
ba na str. 179 d a t o v á n a jen široce do doby od d r u h é poloviny II. do IV. stole
tí). 

Z Á V Ě R E Č N É P O Z N Á M K Y 

V rámci produkce hrnč í ř ských dí len p r o k á z a n ý c h a rcheo log ickým výzku
mem na lokal i tě J i ř íkovice- , ,Dí ly" (tj. v rámci produkce K T J ) představuj í růz
ně velké misky s v o d o r o v n ě ž l ábkovanou ho rn í částí tě la n á p a d n o u a tvarově 
uš lecht i lou samostatnou skupinu. Studium odpovída j íc ích h m o t n ý c h p a m á t e k 
vedlo k s tanovení dvou zák ladn ích typových ř ad (A , B), z n ichž první bylo 
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m o ž n o ješ tě rozděl i t na dva typy (A, A E ) . K r o m ě toho jsme mohli uvést větší 
poče t t echn ických dat ( rozměry a jejich vzájemné p o m ě r y ve formě indexů) , 
které spolu s k resebnými reprodukcemi v j e d n o t n é m měř í tku umožňu j í spo
lehlivější vyh ledáván í analogi í . Tuto n á p l ň je však j iž t řeba p ř enecha t pro j iný 
č lánek. Pro tože nelze pochybovat o tom, že hrnčíř i j i ř íkovických dí len praco
val i p rofes ioná lně jako výrobci zboží , musely se jejich keramické výrobky do
stávat s m ě n o u k obyva te lům j iných současných osad a jejich p ros t ředn ic tv ím 
též do h robových celků. Právě v tomto pros t ředí je tedy t řeba nyní vyhledávat 
analogie patř íc í do okruhu K T J , jej ichž z p r a c o v á n í v e spojení s využi t ím nále
zových celků n e p o c h y b n ě p ř inese další důleži té poznatky jak o rozsahu a od
bytu j i ř íkovické produkce, tak o jej ím časovém pos tavení a t rvání . 

Vlas tním popudem ke studii byl okrajový zlomek n á d o b y na lezený na síd
lišti z doby ř ímské, ležícím mezi obcemi H l u k a Do ln í Němčí (okr. Uhe r ské 
Hradiš tě ) , ve spodn í vrstvě nad pod lož ím nedaleko objektů O 21 a O 23 (ve 
čtverci A 130—132/156—158). Je to okrajový zlomek n á d o b y o p r ů m ě r u okra
je okolo 240 mm s lehce zes í leným asymetricky zaob leným okrajem nesouc ím 
zevně z ře te lnou rýžku, který p řecház í do dvou vodo rovných výžlabků se styč
nou hranou a dole s hranou p ř e l o m u , od nějž poč íná dolní část těla (obr. 6). 

Obr. 6. Okrajový zlomek vodorovně žlábkované nádoby ze sídliště mezi Hlukem a Dolním Němčí 
(okr. Uh. Hradiště). (Ca 4 : 5) 

Přes to , že se obecně hlásí k j i ř íkovickým d o k l a d ů m , n e m á v p r o b í r a n é m mate
riálu svůj p ř ímý protějšek. To však n e z n a m e n á , že bližší analogie v ů b e c po
s t r á d á m e . Jako př ík lad bud i ž uvedeny tři n á d o b y , které poskytlo žárové po
hřebiš tě v Šarat ic ích nepř í l i š vzdá lené od Jiř íkovic. Jde o nižší misku typu A E 
s t řemi výžlabky z hrobu 75 (tab. X X I I :2), rozměrově bl ízkou naší podskupin-
ce větších tvarů , a o dva h l u b o k é tvary typu A s d v ě m a výžlabky z h r o b ů 89 
a 136, j ež se hlásí opě t k větš ím tva rům u v e d e n é h o typu ( T R Ň Á Č K O V Á 1960, 
570, 572, 578, obr. 10:4, 6, 8 a obr. 14:1, 2, 4). Bez zaj ímavosti nen í , že se po
d o b n é tvary s v o d o r o v n ý m ž lábkován ím vyskytly i na žárovém pohřeb iš t i 
u Očková na z á p a d n í m Slovensku ( K O L N Í K 1956, obr. 17:1—4, tab. 111:7, 8). 

Zbývá ješ tě p ř i p o m e n o u t , že typologické zp racován í j e d n é ke ramické skupi
ny K T J u m o ž n i l o současně poznat i specifický z p ů s o b p ráce hrnč í ř ské dí lny 
tohoto v barbariku neobvyk lého druhu. V j i ř íkovické dí lně pracující hrnčíř i si 
zvo l i l i nebo expe r imen tá lně vytvořili zák ladn í vzor n á d o b — v n a š e m p ř í p a d ě 
miskovi tý tvar s v o d o r o v n ě ž l ábkovanou horn í částí těla, z n ě h o ž s časovým 
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odstupem, který nemusel být velký, vznikly další zák ladn í mutace odpovídaj í 
cí naš im typovým ř a d á m a t y p ů m . Při výrobě se př ih l íže lo k dodržen í charak
teristiky zák l adn ího vzoru a jeho mutac í (pokud by nevznikla další nová mu
tace), nedbalo se však na zachován í vel ikostních s te reo typů. Hrnč í ř i takto 
vyráběl i pes t rý soubor velmi p ř íbuzných n á d o b , odlišujících se mezi sebou jen 
tvarovými detaily a velikostí . Právě takový soubor ovšem dovoloval odběra t e 
lům lepší výběr podle o sobn ích zálib a p o t ř e b a t ím velice u s n a d ň o v a l d o b r ý 
odbyt mís tn í specia l izované hrnčí řské produkce. 
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W A A G R E C H T K A N N E L I E R T E G E F Á S S G R U P P E 
D E R K E R A M I K D E S T Y P S J I Ř Í K O V I C E 

In der júngeren rOmischen Kaiserzeit sind in breiter Zone des Barbarikums nórdlich von Do-
nau isolierte Topferwerkstátten entstanden, welche hochwertige auf der TOpferscheibe gedrehte 
Ware in grODerer Menge hergestellt haben. Es ist offenbar, dafl es waren Werkstatten mit profes-
sionell handwerklichem Gepráge, deren Herstellungstechnik dem provinzialrdmischen Niveau 
entspricht. Im heutigen Gebiet von BOhmen und Mahren wurde einzige Werkstatte dieser Gat-
tung bei Jiříkovice ostlich von Bmo entdeckt (Pemička 1970); aus den abgedeckten Tópferofen 
und vertieften Objekten stammt ein reiches im Máhrischen Museum zu Brno aufbewahrtes Fund-
material. Aus den dortigen Erzeugnissen, die wir gesamt als die Keramik des Typs JiHkovice.be- 
zeichnen, ist bisher eine Gruppe von breiten, mit fein geritzter mehrzeiliger Wellenlinie auf dem 
plastisch ausgegliederten Streifen in der Nahé von der gróBten Bauchausweitung verzierten 
Schflsseln am besten bekannt. Die Belege solcher Schflsseln wurden auch in anderen gleichzeiti-
gen Fundstellen Máhrens (Graberfelder und Siedlungen) gefunden (Taf. X X I I :3). 

Die Keramik des Typs Jiříkovice wurde bis jetzt nicht eingehend bearbeitet. Dieser Aufsatz be-
faBt sich mit einer weiteren auffallenden Keramikgruppe, mit verschieden groflen Schflsseln mit 
waagrecht kanneliertem Oberteil. Man kann unterscheiden die Typenreihe A mit ausbreitetem 
Rand (Typ A mit doppelter, Typ A E mit dreifacher Kannelierung) und die Typenreihe B mit dem 
kurzen steilen Rand. AuBerdem fOhrt man die Beispiele der kleineren Bruchstflcke der Kategorie 
X und die Beispiele der weiteren jedoch verwandten Deriváte der Schflsseln D an (Abb. 2 bis 5, 
Taf. X X I :2,3). Alle 43 ausgewerte Belege sind je nach den Inventamummem der Museumssamm-
lung auf S. 83 aufgezflhlt; daneben befinden sich die Arbeitssignaturen und die Hinweise auf 
bildnerische Darstellungen. Das Iaut der Signaturen verfaDte Verzeichnis ist auf S. 87; weitére 
Kolonnen enthalten die Anzahl der Kannelierrillen, die Randbreite, die Hdhe des Randteils, In
dex (Randbreite dividiert durch die HOhe des Randteils), weiter die GesamthShe und die Boden-
breite (alle Ausmafie in Millimeter), schlieQlich wiederum die Abbildungshinweise. Den Zahlen-
werten der Indexe entspricht die Stellung der eínzelnen Belege auf der graphischen Darstellung 
Abb. 1, wo in der Richtung der waagrechten Achse die Randbreite, der Vertikalachse die HShe 
des Randteils eingetragen sind. 

Ein Randbruchstflck eines Gefafies ahnlicher Gattung (Abb. 6) wurde in der rOmerzeitlichen 
Siedlung zwischen den Gemeinden Hluk und Dolní Němči (Bez. Uherské Hradiště) gefunden. 

http://JiHkovice.be-
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Drei analogische Schússeln sind aus dem jůngeren rOmerzeitlichen Graberfeld bei Šaratice (Bez. 
VySkov) bekannt (Trňáčková 1960); gemáB unserer Aufteilung gehóren sie zum Typ A und A E 
(Taf. X X I I :2). 

Die Bearbeitung einer Gruppe der Keramik des Typs Jiřikovice macht mdglich die Sonderart 
der Arbeit dieser Warkstatt zu erkennen. Dortige Tůpfer wahlten sich ein Grundvorbild der 
Schússeln aus, von welchem stufenweise grundlegende und den unseren Typenreihen und Typen 
entsprechende Mutationen entstanden. Bei der Herstellung der GefSBe berůcksichtigt man auf 
die Einhaltung der grundlegenden Charakteristik der Vorbilder, aber beachtete man nicht auf die 
Bewahrung der GróBenstereotype. So entstand eine bunte Kollektion formahnlicher GefáOe, die 
sich untereinander nur durch Formdetails und GrOfie unterschieden. Solche Kollektion ermóg-
lichte freilich den Abnehmem bessere Auswahl nach ihrem Wunsch und Bedarf und erleichtete 
dadurch gleichzeitig den Warenabsatz dieser spezialisierten Tfipferwerkstatt. 

Der Reichtum an Formen der Keramik des Typs Jiříkovice ergSnzen noch weitere Schalen, 
Schttsseln und andere GafaBe von verschiedenen Formen, wie zum Beispiel die auf Taf. X X I I :1 
abgebildete Schale. Den Schússeln mit waagrecht kanneliertem Oberteil stehen allerdings in Ge-
stalt am nahsten die kleinere Deriváte unserer Kategorie D. Sie durften von unserem Typus 
A entstehen, ihre gegenseitige Zeitstellung kčnnte man jedoch auch anderweitig erklaren. 




